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Сообщается о приоритете в исследовании учета распределения размеров гранул при определении критической 
плотности тока из магнитных измерений. Как и в нашей работе [1], в ранее опубликованных работах также про-
веден анализ  влияния лог-нормального распределения размеров гранул на результаты оценки критической плот-
ности тока из магнитных измерений.
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В работе [1] было рассмотрено влияние параметров распределения размеров гранул в 
поликристаллическом сверхпроводнике на значения критической плотности тока Jc, опреде-
ляемых из магнитных измерений. Уже после опубликования статьи [1], мы обнаружили, что 
в недавних работах [2, 3] также проводился учёт распределения размеров гранул при опреде-
лении Jc. Необходимость уточнить эффективный масштаб циркуляции сверхтока стала нам 
ясна при анализе магнитных петель гистерезиса крупногранульных сверхпроводников [4–6]. 
Следует отметить приоритет авторов работ [2, 3] в учёте распределения размеров гранул при 
определении критической плотности тока из магнитных измерений, так как эти работы были 
опубликованы раньше, чем статья [1].

Авторы [2, 3] использовали в своем анализе лог-нормальную функцию распределения 
размеров сферических гранул. В нашей работе [1] рассматривались лог-нормальная функция и 
функция Вейбулла для диаметров цилиндрических гранул. 
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As in our work [1], in previously published works [2, 3] the distribution of granule sizes was also taken into account when 
determining the critical current density from magnetic measurements.
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